INFLUENCE DE LA VITESSE DE CHAUFFE SUR LE PROCESSUS DE RETICULATION  D'UN EPOXYDE MESOMORPHE NANOSTRUCTURES
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Les cristaux liquides thermorigides sont des réseaux  anisotropes formés par des polymères fortement réticulés ayant des parties de la chaîne organisées en structures mésomorphes. La polymérisation des monomères cristaux liquides est un processus complexe qui met en jeu des phénomènes non observés dans le cas des monomères isotropes. Ainsi, la réticulation des monomères époxydes mésomorphes se déroule  par une adition préférentielle de l'amine secondaire par rapport  à l'amine primaire (une réactivité inverse )
,
.

Ce travail présente l'étude de l'influence de la vitesse de chauffe sur la réticulation d'un époxyde mésomorphe, le diglycidyl éther de biphényle (DGEBP), avec une diamine aromatique, la diaminopyridine (DAP). La structure est les propriétés des deux réactants sont présentées ci-dessous.
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Nous montrons que pour les monomères mésomorphes (caractérisés par une réactivité supérieure) les faibles vitesses de chauffe conduisent à des textures hétérogènes suites à des phénomènes partielles de fusion et réaction.

L'étude cinétique de la réticulation a été un deuxième but de notre travail. Cette étude a été menée en utilisant l'analyse isoconversionnelle.
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